
die Luft 

Grünspan selbst hergestellt 
Für den Versuch benötigt man:  

sauberes Kupferblech 
Marmeladenglas 
Haushaltsessig 

Das Experiment wird wie folgt durchgeführt:  
Ein sauberes Kupferblech wird in ein Marmeladenglas mit 
Haushaltsessig gestellt, so dass es noch halb herausschaut. Lasse es 
einige Tage stehen. Was passiert?  

 
 




